
Линейное удлинение труб из
различных материалов (10 м образцов при

∆T= 50 K)
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Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Сравнение характеристик
различных материалов

PE-Xa o - ++ ++ + ++ - + + -
vernetztes Polyethylen 
(Peroxid-Verfahren)

PE-Xb o - ++ ++ + + - ++ + o
vernetztes Polyethylen           
(Silan-Verfahren)

PE-Xc o - ++ ++ + + - ++ + o
vernetztes Polyethylen 
(Elektronenstrahl-Verfahren)

PP-R o ++ - + o - - o o o
Polypropylen Typ III                   
(Random-Copolymer)

PB o ++ + + ++ ++ - ++ + I Polybuten

PE-X/Al/PE ++ - ++ ++ ++ o ++ + ++ ++
Al-Verbundrohr                    
(Inliner PE-X)

PE/Al/PE ++ + ++ + ++ o ++ o ++ ++
Al-Verbundrohr                    
(Inliner PE-HD unvernetzt)

PE-RT o + + + o ++ - o + o
Al-Verbundrohr perforiert   
(Inliner Polypropylen)

легенда : + + значит. преимущество o среднее значение I данные отсутствуют
+ преимущество - отрицательное свойство

Сравнение свойств различных полимерных
материалов
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PE-Xa o ++ ++ + ++ - + + -
сшитый полиэтилен 
(пероксидный метод)

PE-Xb o ++ ++ + + - ++ + o
сшитый полиэтилен  
(силановый метод)

PE-Xc o ++ ++ + + - ++ + o
сшитый полиэтилен  
(физическая сшивка)

PP-R o - + o - - o o o
полипропилен III-го типа 
(Random-Copolimer)

PB o + + ++ ++ - ++ + I полибутен

PE-X/Al/PE ++ ++ ++ ++ o ++ + ++ ++
металлопластик 
(внутренний слой PE-X)

PE/Al/PE ++ ++ + ++ o ++ o ++ ++
металлопластик 
(внутренний PE-RT)

PE-RT o + + o ++ - o + o

металлопластик 
(внутренний слой - 
полипропилен)

Обозначения : + + отлично o удовлетворительно I данные отсутствуют
+ хорошо - неудовлетворительно


